	Номинальная масса отливки, кг 
	Допуск массы отливки %, не более 

	
	1 
	2 
	3т 
	3 
	4 
	5т 
	5 
	6 

	                        До           0,1 

Св.           0,1    »            0,4 

»              0,4     »           1,0 

»              1,0     »           4,0 

»              4,0     »         10,0 

»            10,0     »         40,0 

»            40,0     »       100,0 

»          100,0     »       400,0 

»          400,0     »     1000,0 

»        1000,0     »     4000,0 

»        4000,0     »   10000,0 

»      10000,0     »   40000,0 

»      40000,0     » 100000,0 

»   100000,0 
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Примечание. Допуски массы отливок приведены в процентах от номинальной массы отливок. 

	Ряд припуска отливки 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Минимальный литейный припуск на сторону, мм, не более 
	0,1 
	0,2 
	0,3 
	0,4 
	0,5 
	0,6 
	0,8 
	1,0 


